
BLOQUE II.- ESTRUCTURA CRISTALINA. DEFECTOS. 

SOLIDIFICACIÓN Y DIFUSIÓN. DIAGRAMA DE FASES 

 

1.  COMPLETA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS RELACIONADOS CON LOS 

DIAGRAMAS DE FASES: 

TERMINO DEFINICIÓN: 

Compuesto intermetálico 
 

 

Aleación hipereutéctica 
 

 

Eutéctico  
 

 

Eutectoide  
 

 

Línea líquidus 
 

 

Microconstituyente 

primario 

 

 

Peritéctico 
 

 

Perlita 
 

 

Solución Sólida intermedia 
 

 

Línea SOLVUS 
 

 

 


